
Schweißen und verwandte 
Prozesse

Andere Schweißverfahren

7

Strahlschweißen

5

Pressschweißen

4

Gasschmelzschweißen

3

Widerstandsschweißen

2

Lichtbogenschweißen

1 Schneiden und Ausfugen

8

Hartlöten, Weichlöten und 
Fugenlöten

9

Metall-Lichtbogenschweißen 
ohne Gasschutz

11

Unterpulverschweißen
12

Metall-Schutzgas-
schweißen

13

Wolfram-Schutzgas-
schweißen

14

Plasmaschweißen

15

Lichtbogenschweißen
mit magnetisch bewegtem 

Lichtbogen
185

Lichtbogenhand-
schweißen

111

Schwerkraft-Licht-
bogenschweißen

112

Metall-Lichtbogen-
schweißen mit Füll-
drahtelektrode ohne 

Schutzgas
114

Unterpulverschweißen
mit einer Massiv-
drahtelektrode

121

Unterpulverschweißen
mit einer Massiv-
bandelektrode

122

Unterpulverschweißen 
mit Metallpulverzusatz

124

Unterpulverschweißen 
mit Fülldrahtelektrode

125

Unterpulverschweißen 
mit Füllbandelektrode

126

Metall-Inertgas-
schweißen

131

Metall-Inertgas-
schweißen mit 
metallgefüllter 

Drahtelektrode
132

Metall-Inertgas-
schweißen mit 
pulvergefüllter 
Drahtelektrode

133

Metall-Aktivgas-
schweißen

135

Metall-Aktivgas-
schweißen mit 
metallgefüllter 

Drahtelektrode
136

Metall-Aktivgas-
schweißen mit 
pulvergefüllter 
Drahtelektrode

138

Wolfram-Inertgas-
schweißen mit 

Massivdraht- oder 
Massivstabzusatz

141

Wolfram-Inertgas-
schweißen ohne 
Schweißzusatz

142

Wolfram-Inertgas-
schweißen mit 
Fülldraht- oder 
Füllstabzusatz

143

Wolfram-Schutzgas-
schweißen mit 
reduzierenden 
Gasanteilen im 

ansonsten inerten 
Schutzgas und 

Massivdraht- oder 
Massivstabzusatz

145

Wolfram-Schutzgas-
schweißen mit 
reduzierenden 
Gasanteilen im 

ansonsten inerten 
Schutzgas und 
Fülldraht- oder 
Füllstabzusatz

146

Plasma-Metall-
Inertgasschweißen

151

Pulver-Plasma-
Lichtbogen-
schweißen

152

Stichloch-Plasma-
schweißen

153

Plasma-Licht-
bogenschweißen

154

Plasma-Strahl-
schweißen

155

Plasmastrahl-
Plasmalichtbogen-

schweißen
156

Widerstands-
punktschweißen

21

Rollennaht-
schweißen

22

Buckelschweißen

23

Abbrennstump-
schweißen

24

Pressstumpf-
schweißen

25

Widerstands-
bolzenschweißen

26

Andere Widerstands-
schweißverfahren

29
Einseitiges Wider-

standspunkt-
schweißen

211

Zweiseitiges Wider-
standspunkt-
schweißen

212

Überlapp-Rollen-
nahtschweißen

221

Quetschnaht-
schweißen

222

Rollennaht-
schweißen mit 

Nahtvorbereitung
223

Rollennaht-
schweißen mit 

Drahtelektroden
224

Folien-Stumpf-
nahtschweißen

225

Folien-Überlapp-
nahtschweißen

226

Einseitiges 
Buckelschweißen

231

Zweiseitiges 
Buckelschweißen

232

Abbrennstumpf-
schweißen mit 
Vorwärmung

241

Abbrennstumpf-
schweißen ohne 
Vorwärmung

242

Widerstandsschweißen 
mit Hochfrequenz

291

Gasschweißen mit Sauerstoff-
Brenngas-Flamme

31

Gasschweißen mit 
Sauerstoff-Acetylen-

Flamme
311

Gasschweißen mit 
Sauerstoff-Propan-

Flamme
312

Gasschweißen mit 
Sauerstoff-Wasserstoff-

Flamme
313

Ultraschallschweißen
41

Rührreibschweißen
43

Diffusionsschweißen
45

Gaspressschweißen
47

Kaltpressschweißen
48

Reibschweißen
42

Schweißen mit 
hoher mechanischer 

Energie
44

Reibschweißen mit 
kontinuierlichem 

Antrieb
421

Reibschweißen mit 
Schwungradantrieb

422

Reibbolzen-
schweißen

423

Sprengschweißen
441

Magnetpuls-
schweißen

442

Elektronenstrahl-
schweißen

51

Laserstrahlschweißen
52

Elektronenstrahl-
schweißen unter 

Vakuum
511

Elektronenstrahl-
schweißen in 
Atmosphäre

512

Elektronenstrahl-
schweißen unter 

Schutzgas
513

Festkörper-Laser-
strahlschweißen

521

Gas-Laserstrahl-
schweißen

522

Dioden-Laser-
strahlschweißen

523

Aluminothermisches 
Schweißen

71

Elektrogasschweißen
73

Lichtstrahlschweißen
75

Infrarotschweißen
753

Elektroschlacke-
schweißen

72

Bolzenschweißen
78

Induktionsschweißen
74

Elektroschlacke-
schweißen mit 
Bandelektrode

721

Elektroschlacke-
schweißen mit 
Drahtelektrode

722

Induktives Stumpf-
schweißen

741

Induktives Rollen-
nahtschweißen

742

Hubzündungs-
Bolzenschweißen mit 

Keramikring oder 
Schutzgas

783

Kurzzeit-Bolzen-
schweißen mit 
Hubzündung

784

Kondensator-
entladungs-Bolzen-

schweißen mit 
Hubzündung

785

Kondensator-
entladungs-Bolzen-

schweißen mit 
Spitzenzündung

786

Bolzenschweißen mit 
Ringzündung

787


